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RESUMEN 

Se intervinieron quirúrgicamente cinco pacientes caninos, a 
cada uno se le 'hizo cuatro enterotomías a nivel de yeyuno 
suturadas con vicryl, catgut, polipropileno y seda N" 3-0 
respectivamente, usando un patrón de sutura tipo "cushing". Al 
décimo día postoperatorio se obtuvieron muestras de los 
diferentes fragmentos suturados, con un total de 20 muestras 
correspondientes a cuatro fragmentos de cada uno de los 
cinco caninos. De cada muestra se obtuvo un fragmento de 
dos centímetros de largo al cual se le retiró el material de 
sutura para someterlo a la "prueba de tensión de ruptura de 
heridas cicatrizadas". 

Las pruebas de tensión no revelaron diferencia significa- 
tiva entre materiales de sutura, sin embargo se observó que la 
tensión de ruptura fue mayor para heridas suturadas con cat- 
gut, seguido de la seda, vicryl y polipropileno. 
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ABSTRACT 

Five dogs were surgically inteNened, each having four 
enterotomies at the yeyunum level, each enterotomy stitched 
with either vicryl, catgut, polypropylene and silk 3-0 caliber, 
with cushing invaginating suture pattern. On day 10 
pastsurgeiy, sarnples from the suture line were collected by 
mean of a second surgical procedure, with a total of 20 
samples collected from 5 dogs. Each intestinal suture line 

produced a fragment 2 centimeters long at the suture level 
from which the suture material was removed in order to test the 
tensil strength of healed wounds. Studies on tensile strength 
did no reveal significant differences among suture materials 
although it was noted that tensile strength was greater for 
wounds sutured with catgut followed by silk, vicryl and 
polypropylene. 
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Al realizar una herida quirúrgica el organismo inicia un 
proceso de inflamación que posteriormente conduce a un pro- 
ceso de reparación y regeneración llamado cicatrización [5]. 
Las heridas quirúrgicas pueden ser clasificadas como limpias, 
moderadamente contaminadas y altamente contaminadas; 
cuando se trata del tracto gastrointestinal puede considerarse 
que es una herida de contaminación moderada [4]. 

Es por ello que en las enterotomías se debe hacer una 
apropiada selección del material de sutura para evitar efectos 
negativos (infecciones, adherencias, deshicencias, etc.) y obte- 
ner una rápida y resistente cicatrización, que soporte la tensión 
producida por el movimiento peristáltico continuo del intestino. 

Las suturas recomendadas por los autores [l, 2, 9, 101 
para uso en las enterotomias son: el Catgut, Acido Poliglicólico 
(Dexón), Poliglactín 910 (Vicryl), Grapas de Acero, monofila- 
mentos no absorbibles (Polipropileno). Multifilamentos no ab- 
sorbibles como seda son poco recomendables. 
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