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Abstract 

The acUvatlon process of a Venezuelan coal from West Basin. Fila Maestra Sector, Anzoá tegui State , 
Venezuela. was carrled out. Also the adsorbent properties of the five best activaled coals were investlga
ted. The material was crushed and characterized, followed by carbonization and activatlon. 

The studied variables were carboniZation time (between Oand 120 min); carborúzation temperature 
(between 300 and 900°C); activatlon time (between O and 10 h), activatlon temperature 

(600 and 900°C); activating agent (water s team and carbon dioxlde). The particle size between 1 and 
4 mm was utilized. because these sizes are commonly u sed in indu strial processes. 

The best conditions for carbon ization were t= 60 min and T= 600°C and for activaUon t=2 h and 
T= 900°C, using water st am as the activating agenl. 

The products were caracterized according to thelr adsorbent properties and the results obtained in
dicate llia t they cou ld b e employed in water treatmen t and possibly for oil treatment. 

Key words: Coal. carbonization. physical activation. pore diameter. 

Carbonización, activación y propiedades 
adsorbentes de un carbón mineral venezolano 

Resumen 
Se es tudió el proceso para la activación de un carbón mineral, p rocedente de la Cuenca Oriental. 

Sector Fila Ma estra del Edo. Anzoátegu l, Venezuela. Se evaluaron las propieda des adsorbentes de los cin
co mejores carbones activados obtenidos. Para ello se trituró y caracterizó el material de par tida. poste
rionnente se realizaron las experiencias de carbonización y por ú ltimo, las activaciones del mismo. 

Las variables objeto de estudio fueron: tiempo de carbonizac1ón (entre Oy 120 min) ; temperatura d e 
carbonización (eno'e 300 y 900°C); tiempo de activación (entre Oy 10 h ); temperatura de activación (600 y 
900°C); agente activant (vapor de agua y dióxido de carbono). Se u ti lizó el tamaño de particula compren
dido entre 1 y 4 mm, por ser el más empleado en los procesos industriales. 

Las condiciones más apropiadas para la carbonización fu eron: t= 60 min y T= 600· C y para la activa
ción: t= 2 h . T= 900°C, agente a ctivant : vapor de agua. 

Se caracterizaron los producto en cuanto a sus propiedades adsorben tes y los resu ltados obtenidos 
indican qu e los mismos pueden ser utilizados en el tratamiento de aguas y posiblemen te para el trala
miento de aceites. 

Palabras clave: Carbón miner 1, carbonización. activación fisi ca, diámetro de poro. 
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29 Carbon ización, activación y propiedades adsorbentes de un carbón mineral venezolano 

Introducción 

Carbón activado es el ténnino u sado para 
definir un conjunto de productos muy porosos, 
hechos de materiales crudos carbonosos , con 
u na superficie interior de gran tamaño (entre 400 
y 2000 m 2 

/ g aproximadamente) y un volumen de 
poro de más de 30 cm3 

/ 100g. 

El carbón activado es u n producto conocido 
desde principios de Siglo, por sus propiedades 
adsorbentes, las cuales tienen innumerables 
usos en la industria farmacéutica, petroquímica, 
de alimentos, petrolera y para protección am
biental [1) 

En un principio la mayoría de los carbones 
activados utiliZados para estas aplicaciones se 
elaboraron a partir de carbón vegetal, maderas, 
conchas de coco y otros elementos de origen vege
tal. Más recientemente se ha ensayado con éxito 
su obtención a partir de carbón mineral. 

El carbón es una roca sedimentaIia com
bustible que contiene más del 50% en peso y más 
del 70% en volumen de material carbonoso, for
mada por la compactación o endurectmiento de 
restos de p lantas alterados de modo similar a los 
depósitos de turba. Las diferencias en las clases 
de m a teriales vegetales (tipo). en el grado de 
avance de la diágenesls y el metamorfismo (ran
go), y el rango de Impurezas (grado), dan lugar a 
la formación de yacimien tos con variables carac
lerísticas en cuanto a tipo. rango y grado se refie
ren. 

Aun cuando el proceso de activación ha 
sido ampliamente estudiado a nivel mundial, en 
Venezuela son escasos los estudios realIZados 
utilizando carbones venezolanos, los cuales pre
sentan caracteristicas particulares (carbones 
poco evolucionados. con alto con tenido de ceni
zas y de materia volátil) (2,3). 

El objetivo del presen le trabajo es la elabo
ración de carbón activado a partir de un carbón 
mineral venezolano y la evaluación de sus propie
dades adsorben tes más representativas. con la 
final idad de proponer una utilización específica y 
así darle otro uso a las grandes r serva s de car
bón con las que cuenta el país [4J . 

Para lograr este objetivo se esludiaron las 
sigu ientes variables : tiempo d l tratamienlo de 
carbon ización . temperatura de carbonización 
(T. C.) . tiemp o del tratamiento de activación, tem

peratura de activación (T .Al Y agente activanle 
(a.a.) 15-9]. 

Sección Experimental 

Materia prima 

El carbón mineral utilizado proviene de la 
Cuenca Oriental. Sector Fila Maestra, Edo. An
zoátegui. Venezuela. Se le asignó el código CO 
para su Identificación. 

Carbonización 

El proceso de carboni7.ación se efectuó en 
un horno eléctrico marca CarboUte. de 7 Kg de 
capacidad. 

Se utilizaron alimentaciones (7 Kg) de car
bón previamente secado en estufa a 40°C y con 
granu lometria de 1 a 4 mm. 

La temperatura inicial del horno al momen
to de intToducir el carbón, fue de 100°C. Una vez 
cargada la m uestra se fijó la temperatura final 
(300. 450, 600, 750 Y 900°C). Cuando el centro 
de la carga alcanza la temperatura deseada. co
mienza a contarse el tiempo del ensayo (O a 120 
min) . Al término de este tiempo la m u estra se 
descargó inmediatamente . Para las lemperatu
ras más elevadas (750 y 900°C) fue necesario ro
ciar la muestTa con agua para evitar p érdidas por 
combustión. 

Activación 

Para los ensayos de activación se u tilizó un 
horno vertical de 200 g de capacidad. la muestra 
se introdujo en una malla de acero inoxidable. 
Para la generación del vapor se ulilizó una planta 
marca Hol Shot. 

Un vez alcanzadas las condiciones de tem
pera tu ra (600 y 900C C) y presión del activante 
(presión del vapor de agua 40 psi o flujo de CO2 
60 mi/ ruin]' se introduce la muestra en el reactor 
y s imu ltáneamente se comienza a contar el tiem
po de activación (2 .4.6 .8 y 10 hl; luego del cu al la 
muestra se evacú a inmediatamenle y se dej a en 
friar para posteriores análisis. 

Los productos a ctivados fueron identifica
dos como C l . C2 . C3. C4 YC5. en ord n crecien te 
de la Temperatura de Carbonización. 
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30 Pérez y Guerrero 

Los anallsls se efectuaron s iguiendo la s si
guientes normas y /o m étodos: Humedad (COVE
NlN 1866-81); Cenizas y Materia volátil (COVE
NIN 1646-80); Azufre (COVENIN 1647-80); Car
bono e Hidrógeno (AFNOR M03-038 y M07-025); 
Poder calorífico (COVENIN 1865-81); pH (ASTM 
D.3838-80); densidad real (COVENIN 1669-80) ; 
densidad a parente (Plcnómetro); Area superfi 
cial, diámetro prOInedio de poros y volumen de 
poros (Adsorción de N2); Porosidad (180
1014. 1975); N° Iodo. Nº Azul de Metileno y Nº Fe
nal (AWWA 86.04-74); Pérdidas (método gravl 
métrico). 

Resultados y Discusión 

Carbonizaciones 

1. Tiempo de carbonización 

La Figura 1 m ues tra los resultados obten i
dos durante la estimación del tiempo más ade
cuado para el tratamien to de carbonización. Se 
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puede observar que el desprendimiento de mate
ria volátil procede en fonna muy rápida durante 
los primeros 30 min , para las dos temperaturas 
ensayadas. Transcurrido este tiempo las varia
ciones en el contenido de la misma se h a cen me 
n os notorias. Se decidió tomar 60 min como el 
tiempo necesario para lograr la estabilización en 
el contenido de la materia volátil. Este tiempo es 
el transcurrido una vez que el centr o de la carga 
llega a la temperatura deseada . 

2. Temperatura de carbonización 

La Tabla 1 muestra los análisis r ealizados a 
los productos carbonizados a d iferentes temp e
raturas. 

Se observa una disminución progresiva en 
el conterúdo de materia volá til de los mismos (en
tre 33,2 % Y 95,6 %) Y u n aumento progresivo en 
el contenido de cen izas de los mismos (entre 36,2 
% Y 67 ,2 %) (fabla 1 y Figura 2) . Duranle la car
borúzación del material se desprenden volátil s, 
producto de las reaccion es de craqueo, de aroma

90 120 

tiempo (min) 

Figura l . Evaluación del Tiempo de Carbonización . 


Tabla 1 


Análisis de la materia prima y de los productos carbonizados. t. pennanencia; 1 h 


Tem:eeraturas de Carbonización (OC) 

Análisis ca 300 450 600 750 900 

Humedad (%) 6.3 4.0 4 .0 5 ,3 6,4 4,4 

Cen izas (%) b.s. 5.8 7,9 8.5 8.9 9 ,4 9, 7 

Ma teria Volátil (% ) b .s. 45,2 30,2 22 .7 10.7 5.5 2,0 

No. lodo (mg/ g) 286 288 289 284 277 275 

Area Sup (m2/g) 2,1 2.7 3. 1 2 .5 3.2 2,9 

dp poros (A 0) 649.8 48,4 42. 9 54,4 64. 2 6 0 .8 

0 ,0345 0 ,00323 0 ,00337 0 ,00339 0.005 10 0 .00449 
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Figur 2 . Vartación de las Cenizas y la Materia VoláUl con la Temperatura de Carbonización . 
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Figura 3 . Vartación del Número de lodo con la Temperatura de Carboniza ·ón. 

tizaclón y de condensación [10]. Hasta los 200°C 
ocurre básicamente una deshidratación y desor 
ción de gases del carbón; a umenlos posteriores 
en la temperatura provocan la rotura de enlaces 
carbono-carbon o. dando como producto com
puestos de peso molecular inferior a los de parti
da. y cuyas temperaturas de ebullición son me
nor s que las temperaturas de trabajo. por 10 tan 
to son volatilizados. Al mism o tiempo o .urren las 
reacciones que involucran la formación de nue
vo' enlaces carbono-carbono, ya sea por cícliza
c!ón o por aromatización. Originando un sólido 
más con densado y se produce desprendimiento 
de hidrógeno y compuestos gaseosos [lOJ. A me 
did que se incrementa la tempera tura de carbo· 
nización. estas reacciones s e producirán en ma 
yor extensión. 10 que provoca u na disminución 
en el con tenido de materia volátil residual en el 
sem icoqu que resulta del proces o. 

La parte inorgánica del material (las ceni 
7-<15) . al n o tomar parte en las reacciones antes 
descritas. se va concentrando en el producto sóli 
do. 

Se puede observar hasta 600°C, que a pesar 
de que la maleria volátil se redujo entre W1 33 Y 
un 95 % , la adsorción de Iodo es p rácticamente 
igual a la ob ten ida para el carbón s in tratamien 
to . Para las temperaturas de carbonización de 
750 y 900°C. se observa una ligera disminución 
en los valores del Número de lodo (Figur a 3) . Las 
posibles explicaciones a estos h echos son la s si
guientes: 

La liberación de materia volátil, va ocasio
n ando la formación de poros [11 ], pero como la 
ma sa de carbón es grande (7 Kg) Yla materia vo
lá til tiene que abrirse camino en tre ella , es ba.c;
tan le probable que m u ch os de es os poros qu eden 
tapon ados y com o con s ecu encia no se observe un 
aum enlo en la ads orción de Iodo. siendo est.e 
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efecto más notable a bajas tem peraluras. por 
condensación de productos volátiles dentro de 
los poros del malerial. Paralelamente, a partir de 
500°C puede depositarse carbón pirolítico. pro
ducto de las reacciones de craqueo de la materia 
volátil, que a su vez obstruye los poros. 

Para las temperaturas de carbonización de 
750 y 900°C parece eslar ocurriendo otro fenó
meno, ya que se observa u na disminución pro
gresiva en la adsorción de lodo, aún por debajo 
del carbón sin tratamiento. A estas temperaturas 
se forman mlcroporos provocados por la salida de 
m ol ' culas muy pequeñas (H2). Puede ocurrir que 
al enfriarse el producto carbonizado. estos poros 
se con traigan y se hagan inaccesibles a tem pera
tura ambien te . lal como lo exponen Loison y col. 
111]. Otra transformación posible a altas tempe
raturas es u n rearreglo de los á tomos de carbono 
[12]. La salida del hidrógeno provoca un acerca
miento de ios planos grafiticos y por ende se for
ma una estructura más ordenada y menos poro
sa. Como esta transformación depende de la lem
peratura de carbonización [13J. explicarla la ten
dencia a la disminución del Número de lodo con 
el aumento de la temperatura de carbonización 
de 750 a 900°C. 

En la Tabla 1 se observa que el valor del 
área superficial de los productos carbonizados 
no aumentó. en relación con la del carbón sin tra
tamiento: sin embargo se produjo una importan
te modificación en la distribución y ta:rnaño de los 
poros de los mismos. 

En cuanto al diámetro promedio de poro se 
observa una notable disminución en su valor , lo 
cual es favorable para la fase de activación (los 
microporos y los mesoporos son los que más 
aportan al valor del área superficial) . los m ejores 
valores corresponden a las temperaturas de car
bonización de 300. 450 Y600°C. los valores para 
750 y 900°C son más elevados y esto explicarla la 
disminución en la adsorción de lodo. la cual slá 
asoci.ada a los microporos. 

Los volúmenes de poros de los ma teriales 
carbonizados son sensib lemente menor s que los 
del carbón sin lratamiento por lo que se puede in
ferir qu e aún cuando existen poros de menor diá
metro, es tos s e encuentran en men or proporción 
que en el carbón mineral . Es necesario aclarar 
que Ja fase de carbon ización prepara la s u perficie 
del carbón para s u posterior activación (en el 

caso bajo estudio. por agen les fíSiCOS) y si se logra 
la fonnación de micro y mesopoTOS durante esta 
elapa. es factible el alaque del agente actlvante 
para la formación de un mayor número de micro
poros. 

Activaciones 

l. Tiempo de activaci6n 

Las Figuras 4 a 6 y la Tabla 2. muestran los 
resultados de las experiencias realizadas para la 
delerminación del tiempo m ás adecuado para la 
activación de los productos carbonizados. Como 
propiedades de control se tomaron el porcentaje 
de materia volátil y el Número de lodo. observan
do el tiempo necesario para lograr estabiUzación 
en alguna de ellas. 

La Figura 4 muestra los resultados obteni
dos de las activaciones a 600°C. del malerialcar
bonizado a 300°C, usando vapor de agua como 
agen te activante. Puede observarse que hasta 10 
horas sólo existe una ligera tendencia a la estabi
lización en el contenido de materia volátil. pero 
no en la adsorción de lodo. Esto se puede deber a 
su mayor contenido de volátiles, ya que duranle 
la carbonización el material sufrió transforma 
ciones menos severas que a otras temperaturas. 
observándose principalmente el desprendimien
to de agua. Por lo anteriorment expues to, se 
tomó 10 horas como tiempo de activación. para 
los ensayos realizados con el malerial carboniza
do a 300°C. 

Se aprecia eIl la Figu ra 5 , ya partir de 6 ho
ras de tratamiento con vapor de agua . un a ten
dencia a la estabilización en el contenido de ma
teria volátil: mientras que la adsorción de Iodo se 
mantiene mas o menos constante a lo largo del 
tratamiento. Por estas razones se tomó 6 horas 
como tiempo adecuado para realizar las activa
cion es a 600°C. del material carbonizado a 
450°C. 

Paralelamenle se realizaron otros ensayos a 
600°C. con el material carboniz do a 450°C, 
usando CO2 como agen te activan te . Se verificó 
qu e el tiem po de activación es semejante. ya qu e 
s e observa para ambos parámetros. una lenden
cia a la estabilización a las 6 horas de tratamiento 
(Figura 6). 

De las activaciones a 900°C. del m alerial 
carbonizado a 450°C. usando vapor de agua 
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Figura 4. Influencia de) Tiempo de Activación s obre la Ma teIia Volátil y el Nº de Iodo. 
T.C. = 300°C. T.A.= 600°C, a.a.: vapor d e agua. 
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Tabla 2 

Análisis de los carbones activados para la detenninación del tiempo de activación 


T.e.: 450°C. T.A. : 900oe, a.a. : vapor de agua 


Tiempo de Activación 

Análisis 2 h 4 h 

Nº lodo (mg/ g) 746 738 

Materia Volátil (%) b.s. 6.5 6,6 

T abla 3 

Tiempos de activación seleccion adosa. a.: C02 y vapor de agua 


Tratamiento de las Muestras Tiempo 
(h)T.C. (oC) T.A. (oC) 

300 600 Y 900 10 

450 a 900 600 6 

450 a 900 900 2 

900Oi 
""
el g 750 
O 600 
O 
w 450 
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O 300 
a: 
w 150 
~ 
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TEMPERATURA DE CARBONIZACION (C) 

Figura 7 . Efecto de las Temperaturas de Carbonización y de Activación sobre el N2 de Iodo. 
a.a .: vapor de agua. 

como agente activante (Tabla 2), se puede apre 
ciar que tanto la m ateria volá til como el Número 
de lodo tienden a estabilizarse a partir de 2 h oras 
de tratamienlo. Es to se debe a que la s reacciones 
involucradas en el p roceso n ecesitan calor para 
su desarrollo (10]. (son endotérmicas) y ocurren 
preferencia lmente a tempera tu ras enlre 800 y 
900°C. 

C + H 20 -----> Cx_J + H2 + COx 

La Tabla 3 resu me los tiempos empleados 
para las d iferen l.es experiencias de activación 
realizadas. 

2. Activaciones con vapor de agua 

En lo referen te al Número de lodo se a precia 
en la Figura 7 qu e para la temperatura de actIva
ción de 600°C. no se produjo u n aumento apre 
ciable en la adsorción de Iodo, al compararlo con 
el valor para el carbón sin ningún tratamien to, 
siendo los valores más elevados los oblenidos 
para los produ ctos carbon izados a 300 y 4 50°C, 
los cuales adsorbieron 407 y 330 mg/g de car
bón. respectivamen t e. En general. la adsorción 
de Iodo tien de a d is min uir al a u mentar la tem pe 
ra t u ra de carbonización . Para la temperatura de 
activación de 900°C , se observa un a umento sig
nilkativo en el valor del Número de lodo , en com-
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paración con los obtenidos a 600°C y con el del 
carbón sin tratamiento; los valores más elevados 
fueron para los p roductos carbonizados a 300, 
450 Y 600°C, con valores de adsorción de Iodo de 
790, 746 Y 845 mg/ g de carbón res pectivamente . 
10 cual representa un aumento de 176. 161 Y 
195%, en comparación con la materia prima. Di
cha mejora se debe a que las reacciones de gasifi
cación se ven favorecidas a temperaturas de 
aproximadamente 900°C (por ser endotérmicas) 
y a qu e durante la activación continúa el des
prendimiento de compu estos voláWes de bajo 
peso molecular (CH4 y H2 principalmente). inicia
do durante la etapa de carbonización. Nueva
mente se observa la tendencia de menor adsor
ción de Iodo a mayor temperatura de carboniza
ción. 

Por t.odo 10 ant.eriormente expuesto se pue
de inferir qu e la etapa de carbonización es funda 
mental en el desarrollo de la porOSidad. tal como 
lo afirman algunos autores [12. 13 ]. durante la 
misma se desarrolla la estructu ra porosa que 
permite el acceso de los agentes acUvantes para 
el posterior desarrollo de la mlcroporosidad y 
esta última es la que contribuye de manera deter
minante en el valor del área s u perficial y por ende 
en las propiedades adsorbentes del matertal . Los 

tres materiales qu e presentaron los mayores va
lores para la adsorción de Iodo fueron aquellos 
carbonizados a 300 , 450 Y 600°C Y son los mis
mos que exhiben los valores más favorables, una 
vez activados. 

En la Tabla 4 se presentan los análisis de 
área superficial, diámetro promedio de poros y 
volu men de poros. realizado a los carbon es acti 
vados con vapor de agua a 900°C. Se pu eden 
apreciar los cambios drásticos que su frieron los 
prod uctos, duranle la etapa de acUvación . En 
primer lugar se observa un incremenlo significa
tivo en los valores de área superfici ,conservan 
do la tendencia obtenida durante la carboniza
ción (los mejores valores corresponden a las tem
p eratu ras de carbonización de 300, 450 Y600°C). 
En segundo lugar se observa u na disminución en 
los valores de diámetro promedio de poros. y en 
tercer lugar se observa un incremento importan
te en los volúmenes de poros (m ás notorio h a sta 
los 600°C) ; todo es to es favorable para la obten 
ción de un carbón activado de calidad óptima. 

En la Figura 8 se presentan los porcentaj es 
de pérdidas o grado de gasificación. obtenidos 
du rante las experiencias de activación . A 600°C 
se puede observar que las pérdidas de material 
son menores. a medida que aumenta la tempera-

Tabla 4 


Análisis superficial de los carbones activados.T.A: 900°C; a .a.: vapor de agu a 

------------~--------------------------------------~------

Temperaturas de Carbonización (OCl 

Análisis 300 450 600 750 900 

Area Sup (m2 
/ g) 526,5 407.0 547.1 319,4 200.6 

dp poros (A '1 20,5 25 ,2 23,1 21,1 21,1 

Volumen de poros (cc/ g) 0 .2702 0,2564 0,3172 0,1683 0.1056 

60;g 
~ 
(f) 45 
« 
O 30 
O 
a: 
UJ 15 
a. 

O 

150 300 450 600 750 900 1050 

TEMPERATURA DE eARBONIZAelON (e) 
Figura 8 . Efecto d Las Temperaturas el e Carbonización y de Activación sobre las pérdidas . 

a.a. : vapor de agu a. 

Rev. Téc. Ing. Un iv. Zulla . Vol. 22, No. !. 1999 



• • • 

36 Pérez y Guerrero 

tura de carbonización: debido a que si el material 3. Activaciones con C02 
fue sometido a temperaturas elevadas durante la 
carbonización, las transformaciones ocurren 
principalmente durante esta etapa (desprendi
miento de compuestos volátiles , reacciones de 
condensación, reacciones de craqueo y otras) , en 
consecuencia durante la activación el mismo sólo 
va a su frir las pérdidas asociadas a las reaccion es 
de gasificación, A 900°C los porcentajes de pérdi
das son mayores que los obtenidos en las activa
ciones a la temperatura menor, por estar favore 
cidas las reaccion es de gasificación y se sigue ob
servando que a mayor temperatura de carboniza
ción menor es la proporción de pérdidas. 

Se puede apreciar una relación entre el por
centaje de pérdidas y el Número de Iodo, en gen e 
ral las muestras que exhiben los mayores por
cen taJes de pérdidas son las mismas que presen
tan los mayores valores para la adsorción de Iodo 
(Figuras 7 y 8); también se pu ede observar que a 
medida que las pérdidas son m enores, menor es 
el Número de lodo. para la mayoria de las mues
tras. La explicación a este hecho es que a medida 
que las reacciones de gasificación proceden en 
mayor extensión. se produce una mayor activa
ción del material y gracias a ello, es capaz de ad
sorber mayor cantidad de Iodo en solu ción. 

o 900O 
O 750 -~ w 
O el 600 

OOl 
 450OC E 
w - • T .A.:600~ 
~ 300 
::::l 150z 

150 300 450 

La adsorción de Iodo, para las activaciones 
a 600°C. es muy s imilar a la encontrada para las 
activaciones con agua a la misma temperatura 
(Figura 9). Nuevamente se observa que la tempe
ratura de activación menor no logra mejorar. en 
forma significativa. las propiedades adsorbentes 
del producto. en comparación con la materia pri 
ma. Los valores mas elevados corresponden a los 
productos carbonizados a 300 y 450°C. Para la 
temperatura de activación de 900°C. los valores 
de adsorción de Iodo se duplican. en compara
ción con los encontrados a 600°C. pero son entre 
15 y 27% menores que los determinados para las 
activaciones con vapor de agua a 900°C (posible 
mente la proporción carbón/ agente activante 
para el caso del CO2 no fue la más efectiva: sin 
embargo esta variable n o con stituyó objeto de es 
ludio en el presente trabajo) . Se observa que a 
medida que la temperatu ra de carbonización es 
mayor , la adsorción de Iodo disminuye. 

La Tabla 5 muestra los análi is de área su
perficlal, diámetro promedio de poros y volumen 
de poro, realizados a los carbones activados con 
CO2 a 900°C. 

Se puede observar que los valores obteni
dos para el área superficial son muy inferiores 

• • .
600 750 900 1050 

TEMPERATURA DE CARBONIZACION (C) 
Figura 9. Efecto de las Temperaturas de Carbonización y de Activac1ón sob re el Nº dIodo. a .a.: CO" 

Tabla 5 

Análisis superficial de los carbones activados. T .A.: 900°C; a.a.: C02 


Tem peraturas de Carbonización (OC) 

Análisis 300 450 600 

Area Sup (m2 / g) 367.1 69,2 61.4 

dp poros (Ao) 18 .9 27.6 30,4 

y olumen poros (ce/ro __________~~~~ ______________~~~ ______________~~~~_______0. 173 1 0 .0478 0. 0467 
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Figura 10. E feclo de las Temperaturas de Carbonización y de Activación sobre las pérdidas. a .a.: COa 

respecto a los obtenidos durante las activaciones 
con vapor de agua, al igual que los volúm enes de 
poro. El valor de diametro de poro correspondien
te a la temperatura de carbonización de 300°C es 
el menor de lodos los reportados y esto explicaría 
el valor m á elevado encontrado para la adsor
ción de Iodo. 

La Figura 10 muestra los porcentajes de 
pérdidas para los productos activados con CO2 , 

se pu ede apreciar que las tendencias son s imila
res a las observadas para los productos activados 
con vapor de agua: a mayor temperatura de car
bonización el porcentaje de pérdidas disminuye. 
para la s dos temperaturas de activación . Tam
bién se cumple que las pérdidas son mayores 
para la tem peratura de activación mayor . 

Evaluación de las propiedades 
adsorbentes de los carbones activados 
seleccionados 

La Tabla 6 muestra la caracteriZación reali
zada a la materia prima y a los cinco materiales 
activados (CO y C 1 a e5) . 

Cenb:as. Azufre, Carbono 
e Hidrógeno 

El valor inicial de las cenizas se triplica en 
los carbon es activados . Esto s consecu encia di
r ecl de s u concen Lración en los mismos . por la 
pérdida de compues tos volá tiles y por la acción 
oxidante del agen te activante. 

En la literatura se reportan carb ones acti
vados comerciales, preparados a partir de carbo
nes minera les, los cuales contienen entre 6 y 16% 
de cenizas; dich os carbones se emplean en el tra
tamiento de aguas residuales [14J. OLros carbo

nes activados com erciales, obtenidos a partir de 
lign itos y u tilizados comercialmen te en los Esta
dos Unidos, presentan contenidos de cenizas en
tre 25 y 30% [9J. 

El contenido de azufre se reduce a la mitad. 
aproximadamente, en todos los carbon es activa
dos. Este elemento se desprende en parte duran
te la carbonización (en forma de sulfuro de hidró
geno y otros gases azufrados) y durante la activa
ción. Su disminución en el carbón activado es be
neficiosa, por Jos problemas de contaminación 
que podría acarrear su presencia , para detenni
nados usos. 

La relación atómica C / H aumenta en el car
bón activado, como es de esperar, debido princi
palmente a las reacciones de condensación y aro
matización. las cuajes p rovocan e] desprendi
miento de hidrógeno y la formación de un residuo 
más rico en carbono. 

pH 

Los valores de pH oscilan entre 6,6 y 7 ,0. 
es tos difieren apreCiablemente del pH del carbón 
sin tralamiento y evidencian cambios profundos 
en los grupos funcion ales del carbón, con el tra
tamiento. 

El efecto del pH en la adsorción de coloran
tes s e debe principalmente a las vrui aeiones que 
éste pu ede provocar en la solub ilidad y en la di 0 

ciaclón de los mismos [9J. El pH del adsorbente 
puede afeetar el p H del líquido donde se va a pro
ducir 1 adsorción y es por esta razón que son 
preferidos aquellos carbones qu e n o o asionan 
cambios bruscos en esta propiedad (carbones ac
tivados a proxi m adamente neutros). Eslo sin em
bargo, es el Ita de manera genera l. ya que para 
algu n as aplica iones específicas pu de ser n ece-
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Tabla 6 

Caracterización del carbón mineral y de los productos activados. b.s. : base seca 


Análisis CO C 1 C2 C3 C4 C5 

Humedad (%) 6.3 10,1 9.4 9,7 9,2 9.1 

Materia. Volátil (%) b.s· 45,2 5.3 6,5 6,6 6, 1 2, 5 

Cenizas (%) .b.s· 5.8 17 18 16,6 13,5 14,3 

Azufre (%) b.s. 2,0 1,06 1,1 1,09 1,17 1,22 

Carbono (%) b.s. 68 76 73.2 73,7 76,3 77.5 

Hidrógeno (%) b.s. 4,7 1.6 1,7 1.9 1.8 1.9 

pH 2 ,5 7,0 6 ,7 6,8 7 ,0 6,6 

Densidad real (g/ mI) 1,22 1,92 1,92 1,85 1.59 1.67 

Densidad aparente (g/mI) 0,79 0,65 0.73 0.66 0.69 0,74 

Porosidad (%) 43 66 62 64 57 56 

Area Sup (m2 
/ g) 2,1 526,5 4 07,0 547 ,1 3 19 .4 200,6 

Diá m etro prom. poros (A0) 649,8 20,5 25 ,2 23,1 21.1 21, 1 

Vol. poros (cc/g) 0 ,0345 0,2702 0.2564 0,3 172 0.1683 0 ,1 056 

N" lodo (mg/g) 286 790 738 845 703 700 

Pérdidas (%) 54,2 35,9 44 ,8 24,8 12,2 

Nº Azul Mettleno (mg/ gl 57 47 72 3 5 O 

N9 Fenal (%) 33,2 30,6 32,0 22,9 16,5 

sarlo que el carbón activado cambie el pH d el pro 
ducto sobre el cual actú a : por ejemplo , el carbón 
utilizado en el lratarnlen lo de algunos aceites in 

dustriales. tiene corno una de sus funciones. cla
rificar el aceite y bajar el pH . Según l literalura, 
carbones activados obtenidos a partir de lignitos 
exhiben valores de pH entre 5,6 y 5, 7 (Norma 
ASTM D 3838-80) . Uno de los ú ltimos pasos d u 
rante la preparación de carbón aclivad o a partir 
de antracita, es ajustar el pH en tre 6 y 8 [91. 

Densidad real 

Corno puede apreciarse en la Tabla 6, la 
densidad real aumenta con la a ctivación, si se 
compara con la del carbón mineral sin lratarni n 
to; eslo es ocasionado p or la mayor condensa ción 
de las molécula s que componen el material acti 
vado [15] . 

Estudios r ealizados con diferenles tipos de 
materia prima, tales como coco , madera y lignito, 
confirman los res ullados obtenidos en el pre en
le estudio: la den s ld d real aumenta con la acti 
vación en todos los casos. En particular para el 

lignito sin tratamiento, la densidad real era de 
1.43 y luego de la a ctivación este valor asciende a 
2,1 5 [9 ]. 

Se puede observar también una disminu 
ción de este parámetro, con el aum en to de la tem
peratura de carbon ización ; y en concordancia 
con otras propiedades. los valores inferiores co
rrespon den a las temperatura s de carbonización 
de 750 y 900°C, pero siemp re son superiores a la 
del material sin activar. 

Densidad aparente 

Al comparar los valores de densidad apa
ren te de los carbones s eleccionados. con el de la 
m a teria prima sin tratamiento se observa una li 
gera disminución en dicha propiedad (Tabla 6). 

La densida d aparente disminu ye con el tra 
tamienLo de activación en t odos los casos y de 
pen de del gra d o de activación que alcance el pro
ducto; por ejem plo. para un lignito s in lratamien
to la densidad aparente reportada fue de 1,09 Y 
para el lign ito s obreactivado)] ga hasta 0 ,3 1 [9] . 
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Porosidad 

Los valores de porosidad , como es lógico. se 
incrementaron con el tratamienlo de activación. 
Este aumento da un indicio de que efectivamente 
s e produjo un desarrollo de la misma en los car
bones activados, aun cuando no proporciona 
mayor información acerca de los tamaños de po
ros. Se puede esperar también un aumento en las 
propiedades adsorbentes del producto, con res
pecto a la materia prima [9,14,15) . Se observa 
una ligera tendencia a disminuir el porcen taje de 
porosidad al aumen tar la temperatura de carb o
nización (excepto para 600°C); nuevamente los 
valores menos favorables corresponden a las 
temperaturas de carbonización de 750 y 900°C. 

Area superficial 

Estos valores también son ilustrativos del 
desarrollo de la porosidad en los carbones activa 
dos. Se observa que el aumento del valor de este 
parámetro, en comparación con el carbón sin tra
tamiento, es considerable , Jos mejores valores co
rresponden a las temperaturas de activación de 
300 .450 Y600°C. 

Mantell [91. reporta áreas superficiales en
tre 500 y 800 m 2 / g, para diferentes tipos de ligni
tos a ctivados comerciales. Martín [14]. trabajÓ 
con divers os tipos de carbones activados y de
mostró que los productos con las m ayores áreas 
superficiales, eran los más aptos para la adsor
ción de moléculas pequeñas : por otra parte, 
aquellos con áreas superficiales menores resul
taron ser los más idóneos en la adsorción de mo
léculas grandes (colorantes). Su conclusión es 
que el valor del área su perfiCial no es indicativo 
de las propieda des adsorbentes del carbón acti
vado. sino más bien es la distribución de poros la 
que proporciona una m ayor información al res
pecto. 

Diámeuo promedio de poros 

Se observa h asta 600°C. qu e el diámetro 
promedio de los poros es menor que el reportado 
para el carbón sin tratamiento. acercándose más 
al de los llamados microporos y el valor del área 
superfiCial es mayor (Tabla 6), confirmando el h e
cho de que los microporos son los qu e más apor
tan al área superficial . Para las temperaturas de 
750 y 900°C puede ocu rrir que poros formados 
d urante la carbon ización se contraigan al en 
friarse el maleli al y se hagan inaccesibles a tem 

peratura ambien te. tal como lo exponen Loison y 
col. [lIJ. 

Volumen total de poros 

Para todas las temperaturas de carboniza
ción, se puede apreciar u n aument significativo 
en el volumen de poros, en comparación con el de 
la materia prtma. Los mejor s valores son los que 
corresponden también a los valores más eleva dos 
de área superficial; es decir 300.450 Y 600°C. Se 
observa que los valores de volumen de poros co
rrespondientes a las temperaturas de 750 y 
900°C son los m enores. lo cual explicaría el he
cho de qu e a pesar de que son las temperaturas 
donde se encontraron los diámetros de poros 
más cercanos a los microporos. son también los 
mismos cuyas áreas superficiales son menores. 
Otra transformación posible a altas temperatu
ras esun rearreglo de los á tomos de carbono [12). 
La salida del h idrógeno provoca un acercamien to 
de los planos grañtlcos y por ende se fonoa una 
estructura m ás ordenada y m enos porosa. 

Número de lodo 

Los resultados de porosidad indican que 
h ubo un desarrollo de la misma. en comparación 
con la materia prima y los valores obtenidos para 
el área superficial confinoan estos hechos. Se
gún Carruba y colab [51. los va lores de lodo se r e
lacionan de manera aproximada con el área su
perfiCial. En los resultados obten idos se observa 
que la adsorción de Iodo es casi el doble que los 
valores del área superflcial y que s iguen aproxi
madamente las mismas tendencias; es decir, 
aquellas tempera turas de carbonización que 
exhibieron los valores más elevados para el área 
s uperficial, s on las mismas que presentan los va
lores m ás elevados para la adsorción de Iodo. Por 
todo lo expuesto se puede suponer que la porosi
dad desarrollada por los carbones activados pre
senla una proporción elevada de mesoporos y m i
croporos, Jos cuales son responsables de la ad
sor lón d Iodo [16, 17]. 

Porcentaje de pérdidas 

Los resu ltados obtenidos para las activa 
cion es de los produ ctos carbonizado a 300 y 
600°C están p or el orden del 50%, que correspon
de al valor n contI"ado como óptimo para carbo
n es m inerales. según lo reportan algunos auto
res [6. 141. 
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El porcentaje de gasificación da evídencia 
del grado de avance de las reacciones de activa
ción . ya qu e ambos factores están dírectamente 
relacionados . Aparentemen te también existe un a 
relación en tre el porcentaje de p érdídas y los va
lores de área superficial. porque las dos propie
dades presentan las mismas ten den cias; excep to 
para la tem peratu ra de carbonización de 300°C. 
sin embargo es necesario aclarar que el tiem po de 
activación para esta m u estra fue de 10 h. en com
paración con el de las dernas temperatu ras de 
carbonl7.ación , el cual fue de 2 h. 

Número de Azul de MeWeno 

El azul de metileno es una molécula de tipo 
básica . de tamaño considerable. Su adsorción da 
indicios del contenido de macroporos del carbón 
activa do 1181. Se puede suponer un ligero predo
minio de los grupos de Upo ácido. en la superficie 
del carbón (basado en los valores obtenidos para 
el pHI; según Graham (191. cuando el azul de me
tileno se ioniza en medio acuoso, queda cargado 
positivamente, cualquier interacción con grupos 
acídicos negativos en la superficie del carbón es 
de carácter atractivo y la cantidad de pigmento 
adsorbido en la primera monocapa puede consi 
derarse como un a [un ción de la disponibilidad 
s uperficial o de la distribución de tamailos de po
ros únicam nte , en ausencia de otros factores . 
En la Tabla 6 se puede apreciar que los valores 
oblenidos para la adsorción de azul de metileno 
s iguen la misma tendencia qu e la observada para 
el área superficial específica ; así mismo. los valo
res más elevados para la porosidad están as ocia 
dos con los mayores valores de adsorción de azul 
de metilen o, lodo lo cual parece reafirmar lo ex
puesto por el autor. Paralelamente se observa 
que a medida que la temperatu ra de carboniza
ción es mayor , menor es la a dsorción de azu l de 
metileno (excep to para 600oe¡ . lo cual concuerda 
con resultados discutidos con anterioridad. 

Número de Fenol 

El fenol es una m olécula de mediano tama
ño. la cual exhibe un comportamiento áCido; aún 
cuando su adsorción no está favorecida por el pH 
de los productos. la mayor accesibilidad de sus 
m oléculas pareciera estar con dicionada por su 
tamaño. Graham [19]. trabajó con dos moléculas 
de igu ales d imensiones, pero de cargas conLra
rias (azul de metileno y amarillo de me tilo) y con 

d iferentes tipos de carbones activados de tipo 
ácido (entre ellos un lign ito). él demostró que el 
porcentaje de superficie accesible es menor en el 
caso del amarillo de metilo, debido a su carga ne
gativa. Se puede observar n uevamente que los 
valores más adecu ados para la adsorcion de fenol 
están asociados con las temperaturas m enores 
de carbon ización y los porcentajes menores co
rresponden a las temperatu ras de carbonización 
de 750 y 900°C. 

Conclusiones 

La materia prima estudiada es apropiada 
para la p reparación de un carbón a ctivado con 
posibilidades de ser utilizado en procesos indus
triales . tales como tratamien to de aguas y de 
aceites. ya que sus propiedades son semejantes a 
las de los carbones comerciales (en cuanto a los 
valores de área superficial . % cenizas . % hum e
dad. porosidad . Número de Fenal). 

Las condiciones experimentales más favo
rables. resultaron ser: 

- Tiempo de Carbonización : 60 mino Tem
peratura de Carbonización: 600°C 

- Tiempo de Activación: 2 h. Tempera tura 
de Activación: 900°C. 

El agente activante más efectivo. bajo las 
con diciones experimentales utilizadas, fue el va 
por de agua, el cual permitió la ob ten ción de los 
valores más elevados para el área s uperficial . 

La evaluación de las propiedades adsorben 
les determinaron que el mejor producto es el car
b onizado a 600°C , seguido por los materiales car
bonizados a 300 y 450°C. Los de menor calidad 
son los productos carbonizados a 750°C y espe
cialmente a 900°C, indicando que se producen 
reacciones de graf1tización . las cuales con llevan a 
la formación de un maLerial más ordenado y m e
nos poroso. 

El diámetro promedio de poros. por si solo. 
no es suficien t para conclu ir acerca de la estruc
tura porosa del material (en cuanto a can tidad y 
tipo de poro qu e p resen ta el mismo). se n ecesita 
conocer el área superficial y el volu men total de 
poros. 

La adsorción de Azul de M tileno se ve im

pedida. aparentemen te por el tamaño de los po
ros. aun cuando el pH iigeramente ácido. de los 
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carbones a ctivados. favorece su adsorción. La 
adsorción de Fen al. por el contrario, se encuen
tra favorecida a pesar de las fuerzas repulsivas 
existentes entre esta molecula y la supeficie de 
los productos. 

Se observó una relación entre el grado de 
gasificación y la adsorción de Iodo, y entre este 
último y el área superficial de los productos. 

Los resultados presentados, evidencian la 
necesidad y la conven iencia d e ahondar en estu 
dios de esta naturaleza. para obtener productos 
de calidad superior y tambien evaluar la factibili
dad económica. pensando en un desarrollo de 
materi.al activado a mediano plazo. 

Referencias Bibliográficas 

l . 	 Ciacera. C. "FactibUidad técnica de la susti 
lución de importaciones de Carbón Activado 
utiUzado en Venezuela ". Miniproyecto, Coor
dinación de Jng. Química. Universidad 
Simón Bolívar. Caracas. Venezuela. 1998. 

2. 	 Riátiga. C. "Carbón Activa do a partir de un 
Carbón Bituminoso de medio voliltil". Tesis 
de Maeslria. Coordinación de Jng. Química. 
Universidad Simón Bolívar. Caracas . Vene
zuel . 1997. 

3 . 	 perez. M.; Delgado, L. y Abreu, E. "Estudio de 
tres Cuencas Carboníferas de VenezuelaM 

• 

Ana les del II Cogreso Latinoamericano de 
Geoquímica Orgánica. Caracas, Venezuela. 
Noviembre , 1990. 

4. 	 Ministerio de Energía y Minas. Anuario Es
tadístico Minero. 252 Aniversario. Caracas, 
Venezuela. 1990. 

5. 	 Carruba. R.: Urbanic, D.; Wagner , N. and Za
nitsch. R. "Perspectives of Activated Carbon o 
Paslo present and future". Bulletin ofCalgon 
Corporation.P1ltsburgh. U.S.A. P .A. 15230. 
1978. 

6. 	 Muñóz, M.; Illán, M.; Martin. J. ; Lin ares , A. y 
Salinas, C. Energy & Fucls. Vol 6. pp 9 - 15. 
1992. 

7 . 	 Aus tin, G. "Carbón Activado" . Manual de 
Pro 'esos Químicos en la Industria. Vol 1. la 

Edición, México. pp 153-175. 1990. 

8. 	 Goitia, E . "Obtención de Carbón Activado a 
partir de Coque Retardado". Miniproyecto. 
CoordlnacJón d e Ing . Química. Universidad 
Sim ón Bolívar. Caracas. Venezuela. 1995 . 

9. 	 Mantell. C. "Carbon and Grafite Handbook". 
Jnterscience Publishers. New York. U.S.A. 
1968. 

10. Lowry, H. "Chemis try ofCoal Utilization". Vol 
1. John Wiley & Son so Inc. New York, U.S.A. 
1945. 

11. 	Loison, R ; Foch, A. y Boyer, A. "Le Coke'· . 
Centre d 'Etudes et Recherches de Charbon
nages de France. Paris, Francia. Traducido al 
Español. 1986. 

12 . Yanai. H.; Takahasbi, H; and Iskiyama, K .. J. 
orChem. Eng. ofJapan. Vol 6, No. 5 5. pp 4 43 
- 4 46 . 1973. 

13. 	MuaJd, H.; Kobayashi, F. and Higashi. I. Nip
pon Ragaku Zasshi. Vol 92. pag 1086. 1971. 
Chem. Abstract 76: 1 17788y. 

14 . 	Martin, R Ind. Eng. Chem . Prod . Res. Dev. 
Vol 19. pp. 435-44 1. 1980. 

15 . 	Caturla, F.; Malina-Sabio, M. y Rodríguez
Reinoso . Carbono Vol 29. No. 6 , pp 99 - 1007. 
1991. 

16. Scaffidi, A. "Obten ción de Carbones Activa
dos Químicamente a partir de Desechos 
AgrícolasM Trabajo de Grado, Facultad de Ci• 

encias, Escuela de Química, Univer s idad 
Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. 
1995. 

17 . 	Da. Silva, B. "Obten ción de Carbón Activado 
a partir de Tusa de Maíz por Activación Física 
en una Etapa con Vapor de Agua y Dióxido de 
Carbono" . Trabajo de Grado, Fa cu ltad de Ci
encias, Escuela de Química, Universid ad 
Central de Ven ezuela. Caracas. Venezuela. 
1990. 

18. 	Nandy, S . and Walker, P. Fu e!. Vol 50. pag 
345. 1971. 

19 . Graham , D. J . Phys. Chem. Vol 59. pp. 896
900. 1955. 

Recibido el 22 de Septiembre de 1997 

En forma revisada el 19 de Marzo de 1999 

Rev. Téc. lng. Univ. Zulía. Vol. 22. No. 1, 1999 

http:materi.al

